GSA® - Technologie

Kurzdefinition:
Beider GSA®-Technologie handeltes sich um mitkgdexidharz im Brettschichtholz
eingeleimte Stahlstangen.

Die Abktrzung GSA steht fir “Gewinde Stangen Ankeshandelt sich um ein kraft-
und formschlissiges Verbundsystem, welches sich cuhohe Tragfestigkeit und
Steifigkeit sowie durch ein duktiles Verhalten aeshnet.

Die unten aufgefiihrten drei Komponenten wurden dbreine Vielzahl gezielter
Versuche aufeinander abgestimmt.

Die GSA®-Technologie besteht aus folgenden Kompteren

» Brettschichtholzgeméass SIA-Norm 265 “Holzbau”. Beswird durcheigensdafur
entwickelte Prufverfahren auf die entsprechenden stgkeitseigenschaften
geprift. Das heisst, Holzfestigkeit, Elastizitatssiubund Zugeigenschaften der
Keilzinkenstdsse werden bestimmt.

» GSA®-Ankerstangen mit metrischem Gewinde. Je naataBtung, Lage und
Holzart werden im Werk die entsprechenden Stahlfegteiten ermittelt und
bei den statischen Berechnungen bericksichtigt.

 Das GSA®-Harz ist ein ZweikomponentenklebstoffdrrfBasis von Epoxidharz.
Es ist eigens fur die Verklebung von Holz mit Stdhich die Firma ASTORIt
entwickelt worden.




Seit dem Jahr 2000 wurde in Zusammenarbeit mit Henr Professor Ernst Gehri,
der Firma ASTORIt AG und unseren Ingenieuren diA®&3 echnologie entwickelt
und optimiert. Dank einem speziellen Versuchsprogma und einer Vielzahl von
Versuchen wurden die drei Komponenten - Brettschiloblz, GSA®-Ankerstangen
und GSA®-Harz - aufeinander abgestimmt. Mit dieJeaxchnologie sind uns im
Ingenieurholzbau kaum Grenzen gesetzt. Es konmestungsfahige Anschlisse
auf Biegung, Zug, Druck und Schub ausgefuhrt werddiit der GSA®-Technologie
ist es mdglich, einzigartige Visionen und Akzemi¢ dem Rohstoff HOLZ zu reali-
sieren. Fur die Konstrukteure von der neuen Holzb&@ ist die GSA®-Technologie
die neue Verbindungsgeneration im Ingenieurholzbau.










Geschichte der GSA® - Techonologie






Qualitatssicherung GSA®






